Galvanoplastik

Galvanoplastiken sind Plastiken aus Metall, die nicht
durch Guss, sondern Galvanisieren eines in der spiteren
Plastik entweder verbleibenden oder nach Galvanisation
entfernten Modells hergestellt werden. Sie sind wegen ih-
rer geringen Wanddicke vergleichsweise leicht, aber den-
noch stabil. Uber ihren Kunstwert wird bis heute gestrit-
ten. Das Schaffen solcher Plastiken — wobei dieser Be-
griff hier ebenfalls umstritten ist — kann kiinstlerische
Freiheiten bieten; wesentlich haufiger sind Galvanoplasti-
ken jedoch Reproduktionen eines Kunstwerks oder einer
sonstigen Vorlage.

1 Herstellung

Grundsitzlich lassen sich zwei Arten der Herstellung un-
terscheiden: Die Hohl- und die Kerngalvanoplastik. Der
wesentliche Unterschied besteht darin, dass die Hohl-
galvanoplastik ausschlieBlich aus einer etwas dickeren
(Kupfer-)Hiille besteht. Eine Kiinstlersignatur wiirde bei
ihr leicht erhaben hervortreten. Bei der Kerngalvanoplas-
tik wiirde eine solche dagegen direkt in die Positivform
hineingeschnitten, so dass sie nach der Galvanisierung
leicht unter dem Oberflachenniveau liegt.

1.1 Die Hohlgalvanoplastik

Zur Herstellung einer Hohlgalvanoplastik wird entweder
eine Negativform des Modells hergestellt, an die sich spi-
ter das Kupfer anlagern kann. Oder eine Positivform, z. B.
aus Wachs, Schaumkunststoff, o. a. wird, nachdem deren
Oberfliche grofitenteils leitfihig gemacht worden ist, gal-
vanisch mit einer diinnen Metallschicht beschichtet, und
anschliefend zerstort, entweder durch HerauslGsen (z. B.
Kunststoffe mit Aceton) oder durch Ausschmelzen (z. B.
Wachs im heilen Wasserbad). Die Stirke der aufgalva-
nisieren Schicht und damit die Wanddicke der fertigen
Plastik betrigt zwischen 4 und 8 mm.

1.2 Die Kerngalvanoplastik

Bei der Kerngalvanoplastik wird eine Gipskopie des Ori-
ginalmodells, also eine Positivform, angefertigt. Zur bes-
seren Stabilitdt wird sie mit Eisenarmierungen versehen.
Leitfahig gemacht, lagert sich im Galvanobad eine sehr
diinne Schicht von 0,3 — 3 mm aus reinem Kupfer an, die
den Gips umschlieft. Der Gips verbleibt im Innern der
Plastik.

1.3 Galvanisierungsverfahren

Zuerst wird die gewlinschte Form aus einem dafiir geeig-
neten Material modelliert, anschliefend wird die Ober-
fliche mit Silberleitlack, Graphit- oder Graphit-Eisen-
Leitspray oder -pulver oberflachlich leitfihig gemacht.
Wichtig dabei ist, dass mindestens eine Stelle nicht be-
schichtet wurde. Der Gegenstand wird nun mit leiten-
den Drihten in ein galvanisches Bad gehidngt. Das in dem
Bad geloste Metall schligt sich dann unter Stromfluss auf
die leitendgemachte Formoberfliche nieder, da diese als
Kathode wirkt, die Elektronen abgibt. So entsteht eine
Metallschicht. Je nach Bedarf wird zuerst eine ziemlich
starke Kupferschicht aufgetragen, meist gefolgt von kor-
rosionsfesteren und schoneren Deckschichten, z. B. aus
Nickel, Silber oder Gold. Wurden — gezielt oder verse-
hentlich — Stellen der Oberfldche nicht leitfdhig gemacht,
so weist die Plastik spidter an diesen Stellen Locher auf.
Am Ende wird die Galvanoplastik noch vorsichtig gerei-
nigt, poliert oder gegebenenfalls nachbearbeitet.

2 Geschichte

Grundlage aller galvanoplastischen Herstellung war die
Forschung des Anatomieprofessors Luigi Galvani, der
Ende des 18. Jahrhunderts Entdeckungen iiber Kontakte
zwischen Kupfer und Eisen machte. Damit ermdoglichte
er die Elektroplattierung. Dabei handelt es sich um eine
frithe Art der Galvanik, die es gestattete, leitende Metalle
mit z. B. Gold oder Silber zu beschichten. In Italien wur-
de das von Luigi Valentino Brugnatelli weiterentwickelt.
Schon ab 1836 wurde in der Silberwarenfabrik Elkington
& Co. in England Tischgeschirr galvanisch vergoldet, d.
h. elektroplattiert. 1837 erfand Moritz Hermann von Ja-
cobi das Verfahren, mit dem man dank einer elektrisch
leitfdhigen Graphitschicht nichtleitende Materialien wie
Holz oder Gips galvanisch verkupfern kann.!!! Mit der
von Werner von Siemens 1867 entwickelten Dynamoma-
schine konnte schlieflich erstmals geniigend Strom pro-
duziert werden, um die Galvanotechnik auch industriell
anzuwenden. Um auch grofle Objekte galvanoplastisch
herzustellen, entwickelte spiter vor allem Rudolf Chris-
tian Bottger in Frankfurt am Main eine verbesserte Me-
thode.
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Deutschlandweit verbreitete Galvanoplastik nach einem Modell
von Adolf Lehnert (nicht signiert)

Stanislaus August auf der polnischen Halbtaler-Miinze: eine sehr
seltene Probepriigung von 1771. Galvanoplastik.

3 Kunsthandwerk

Schon kurz nach Entwicklung des Verfahrens wurde es
fiir die Zwecke des Kunstgewerbes nutzbar gemacht. Zu-
néachst wurden allerdings nur kleine Gegenstinde, zum
Beispiel auch Blumen, Schmetterlinge und andere Spiele-
reien, galvanisiert. Schon 1853 lief} sich Kaiser Napoleon
III. galvanisch iiberzogene Messer herstellen. Ab 1890
hatte eine Tochterfabrik der WMF die Technik des Gal-
vanisierens perfektioniert. Zu Beginn, also von 1890 bis
1902, stellte die Galvanoplastische Abteilung der WMF
vor allem kleine Statuetten her. Dabei handelte es sich
hauptsidchlich um maximal ein Meter hohe Kopien an-
tiker Statuen, die als Zimmerschmuck dienten. Ab 1902
wurden dann iiberwiegend Grabfiguren hergestellt, insbe-
sondere Engel, aber auch Christusfiguren u. a.. Sie sehen
attraktiv und kostbar aus, sind jedoch fiir einen Bruch-
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teil des Preises einer Steinskulptur oder Bronzeplastik
zu erwerben. In der deutschen Silberwarenindustrie wur-
de die Galvanoplastik seit den 1870er Jahren angewen-
det, um Kiinstlermodelle fiir Ehrengeschenke oder Ta-
felaufsitze in Silber umzusetzen!?! Weiterhin eignen sich
Galvanoplastiken zur Herstellung originalgetreuer Kopi-
en archdologischen Metallfunde wie zum Beispiel Miin-
zen, Schmuck und metallenes Tafelgeschirr. Auch viele
Kunstgewerbemuseen erwarben in der 2. Hilfte des 19.
Jahrhunderts neben Gipsabgtissen auch Galvanoplastiken
fiir didaktische Sammlungen.

Im Jahre 1948 wurde von der WMF der heutige Tiibinger
Neptunbrunnen als Galvanoplastik hergestellt.

4 Technik

In der Technik werden extrem dickwandige Galvano-
plastiken beim Formenbau fiir das Spritzgiefen von
Kunststoffen verwendet. Hiufig bestehen diese Galvano-
plastiken aus einer Nickel-Cobalt-Legierung hoher Fes-
tigkeit, die aus einer Losung ihrer Sulfate abgeschieden
wird. Falls die Urform elektrisch nicht leitfdhig ist, wird
sie durch Sputtern oder durch Aufdampfen von Metall im
Hochvakuum leitfihig gemacht.

In der Mikrosystemtechnik wird unter anderem die
Lithografisch-galvanische Abformung (LIGA) verwen-
det, die die hohe Genauigkeit der Galvanoplastik nutzt.

Mittels galvanoplastischem Abformen von Modellen wer-
den z. B. ledergenarbte Formen (von mit echtem Leder
belederten Urmodellen) fiir die Herstellung einer Slush-
Haut hergestellt. Weitere technische Anwendungen der
Galvanoplastik sind z. B. der Bau von Hohlleitern in
der Hochfrequenztechnik (iiberwiegend aus Kupfer) oder
die Herstellung von Pressmatrizen fiir Schallplatten oder
CDs (aus Nickel).
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@ Commons: Galvanoplastik — Sammlung von Bil-
dern, Videos und Audiodateien

@ Commons: WMF-Abteilung fiir Galvanoplastik —
Album mit Bildern, Videos und Audiodateien

o Galvanoplastische Kopien antiker Metallgegenstin-
de
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